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We certity Ihal the maleral described in Ihe present document has been
fowner hands in a copy of t, he musl guarantee confarmity with lhe oniginal, making himself responsible for any illegal or incorrect use. Any alleration and/or counterfeiting will be subjected (o the law,
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neste dacumento foi [abricado, lestado e inspecionado de acordo as normas e especificagtes solicitadas em seu pe
ando responsavel por qualquer uso ilegal ou indevida. Qualquer alleragdo e/ou falsificagan estard sujeita a

igente.

s Ihal have been asked for and 1hat it ful

poseedor del certficado enlregue una copia del mismo, debera garantizar la canformidad con m_ original, haciéndose tesponsable por cualquier uso ilegal o indebido. Cualquier alteracian y/o falsilicacion estard sujela a la ley.

Is‘all the corresponding requirements, In case the cerlificate's

Cliente / Customer / Glienta Fecha Norma / Standard / Norma Grado / Grade / Grado Denominacion
Date Tubos Sin Costura de Titanio Laminados en Frio
STOCK Data S%MB 338 - 09 ok Denomination
e Orden de Compra/Purchase Order/Pedido de Compra CERTIFICADO N2/ CERTIFICATEN2/ CERTIFICADO N? Seamiless Titanium Tube Cold Rolled
e Orden de Venta/Sale Order/Pedido de Venda 04/04/2012 m._ 1004 Denominagao
611004 QOrden de Fabricacion/Manufacturing Order/Pedido de Fabricacao Tubos de Titanio Sem Costura Laminado a Frio
Dimensiones / Dimensions / Dimensdes Colada / Heat / Corrida Lote / Lot/ Lote Piezas / Pieces / Pecas n»::w_._m..ﬂ jjQuantity] D:nﬂ_”._nmnm gesor EMMIM._-_Z 7K
1 200801037 2744 96 633.60 2078.74
OD 1567 i Z).T. 1.24 AW. mm 2 20080176 2746 80 528.00 1732.28
3 20080280 2750 90 594.00 1948.82
4 20080176 2742 73 481.80 1580.71
Longitud / Length / Comprimento 5 20080176 2743 102 673.20 2208,66
———— 6 20080176 2745 112 739.20 2425.20
e 7 20070216 2739 116 765.60 2511.81
Traccion / Tensile Test / Teste de Tracgao Ruieza z__n-omm::n_:qm Analisis Quimico / Chemicat Analysis / Anilisis Quimico
Hardness Microestructure
Bp 0,2% Rm A% Lo: Dureza Microestructura % C 0, Fe N, H, Al v O.E.c/u O.E Tot
N/mm2 N/mm2 50-mm 2% min. | — e o — — — —— e —_—
275 / 450 345 min 20% min max.| 0.08 0.25 0.30 0.03 0.015 - — 0.1 0.4
1 353.0 470.0 3300.0% C 0.02 0.10 0.06 0.020 0.002 0.1 0.4
P 0.002
2 395.0 511.0 3340.0% Cc 0.01 0.10 0.08 0.010 0.003 0.1 0.4
P 0.002
3 396.0 508.0 3360.0% [¢ 0.01 0.12 0.08 0.010 0.003 0.1 0.4
P 0.001
a 356.0 466.0 3380.0% C 0.01 0.10 0.08 0010 0.003 0.1 0.4
P 0.002
5 397.0 517.0 3420.0% (+ 0.01 0.10 0.08 0.010 0.003 0.1 0.4
P 0.002
6 395.0 516.0 3360.0% (] 0.01 0.10 0.08 0.010 0.003 0.1 0.4
P 0.002
7 369.0 523.0 3320.0% [ 0.01 0.14 0.05 0.020 0.003 0.1 0.4
P 0.002
( C ) Colada/ Heat / Corrida - { P Producto / Praduct / Produto (Ti): Balance / Balance / Balango
Dimensional Corrientes Inducidas Ultrasonido Inspeccion Visual Aplastamiento Abocardado
Dimensions Eddy Current Test Ultrasonic Testing Visual Inspection Flattening Test Flaring Test
Dimensional Correntes Induzidas Exame de Ultra - som Inspecgao Visual Teste de Achatamento Teste de Alargamento
OK OK OK OK OK OK
Tratamiento Térmico / Heal Treatment/ Tratamento Térmico Identificacion / Marking / Marcagao Ensayos Adicionales / Additional Tests / Testes Adicionais
Recocido. FABRICANTE / NORMA / CALIDAD /- DIMENSIONES / COLADA e
Annealing. COMPANY / STANDARD / QUALITY / DIMENSIONS / HEAT —eee
Recozimento FORNECEDOR / NORMA / QUALIDADE / DIMENSOES / CORRIDA —
Ceriicamos que el matenal descripto en el presente de ta ha sido fabricad de acuerdo con las normas y especificaciones solicitadas en vuestra orden y satisface todos los requermienins carrespondientes, En caso de que el =

Aprobado par / Approved by / Aprovado por

o e salisfaz lodos os requisilos. No caso que o defentor deste certificada enlregue uma cépia do mesmo, Control de Calidad - Quality Control - Controle de Qualidade
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